Gluhverlust

Produkt MgO (%) Si0, (%) Ca0 (%) Al,O, (%) Fe,0; (%) (%) KorngroRRe

0,
Magcarluv MC 5 4,50 3,00 0,20 0,40 51,00 95,00% < 45 um/
45 325 mesh
Magcariuv MC 95,00% < 45 ym/
Nagcan 45,50 3,00 0,90 0,05 0,05 48,80 D% <

0,
Magcarluv MC 5, 3,00 0,90 0,05 0,05 48,80 95,00% < 100

extra 100

um/ 150 mesh




