Produkt Mg(OH), (%) Ca0o (%) Fe (%) Schuttgewicht (g/l)
LUVOMAG® H 002 98,0 0,5 0,04 420
LUVOMAG® H 006 99,5 0,09 0,001 300
LUVOMAG® H 010 99,8 0,07 0,002 310
LUVOMAG® H 012 97,8 0,4 0,01 600




