
Grade Mg (%) Ash (%)
LUVOMAG® 270 ca. 70 67 - 74
LUVOMAG® 280 ca. 80 73 - 79
LUVOMAG® 290 ca. 75 71 - 76
LUVOMAG® 300 ca. 60 56 - 62


